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SCHEDA TECNICA 

MONETA 2  EURO IT 
 

 
 

La moneta originale coniata in Italia è contraddistinta principalmente dalle seguenti 
caratteristiche:  
 
Tutte le monete EURO presentano una faccia comune detta c.d. rovescio e una specifica per ogni 

Nazione chiamata dritto che, nella fattispecie nazionale riproduce a rilievo il ritratto di Dante 

Alighieri, tratto da Parnaso di Raffaello Sanzio situato nelle Stanza della segnatura nei Musei 

Vaticani. 

A sinistra il monogramma della Repubblica Italiana “RI”, il millesimo di conio ed il segno di zecca 

“R”;  in basso le iniziali dell'autrice Maria Carmela Colaneri “M.C.C.”. 

Sul bordo esterno 12 stelle a cinque punte rappresentanti l'Unione Europea. 

Contorno: Sei stelle a 5 punte e sei 2 in incuso su sfondo rigato. Il carattere “2” è orientato 

alternativamente dal basso in alto e viceversa. 

Materiale: Bimetallica. Parte esterna: rame-nichel (rame 75% - nichel 25%); parte interna 

nichel-ottone (rame 75% - zinco 20% - nichel 5%). 

Diametro: 25,75 mm 

Spessore: 2,20 mm 

Peso: 8,50 g 
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DESCRIZIONE  
 

 
 
 

DRITTO ROVESCIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ DRITTO MONETA GENUINA ✓ DRITTO MONETA FALSA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

IMMAGINE MONETA ORIGINALE IT 

IMMAGINE DEL REPERTO 

L’analisi al microscopio non lascia dubbi sulla tecnica usata per la riproduzione con tornio. Il centro 
della moneta è privo di ogni dettaglio dell’effige. 
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METODOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI 
  
Gli esami tecnici ripetibili che vengono compiuti per la valutazione del reperto, relativamente alla 
originalità o meno dello stesso sono: 

 

• Osservazione a luce normale; 

• Osservazione con Apparecchiatura Professionale SCD FAST Serie V; 

• Osservazione con microscopio luminoso ad immagine rovesciata 3M - 30x; 

• Osservazione con stereo-microscopio MC 45 Matr. 1531 06/13; 

• Comparazione con analoga moneta originale; 

• Bilancia elettronica di precisione. 

 

ESAMI TECNICI: 
 

Le indagini tecniche realizzate hanno permesso di individuare nel reperto in esame sostan-

ziali difformità rispetto al modello originale. 

In particolare, sono state individuate le seguenti anomalie: 
 

➢ La tecnica di conio, non è conforme alla tecnica utilizzata negli originali; 

➢ Il peso della moneta corrisponde a 9,2 gr anziché 8,5; 

➢ Non reagisce al magnete come la moneta genuina; 

➢ La lega metallica del reperto, per quanto ai punti precedenti, non corrisponde all’originale. 
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PARTICOLARE - INGRANDIMENTI 

ORIGINALE GENUINA COME DA REPERTO 

 

 

 

 

PARTICOLARE CORONA –  

 
Il taglio interno del bordo corona rispetto all’originale presenta un 
incavo imperfetto e stondato 
 
 
 

X ✓  

A 
B 

C C 

A/B: La “O” di EURO solo nell’originale è parzialmente impressa sul bordo corona. 
C: Le isole Canarie nella moneta contraffatta non sono definite come nell’originale. 
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Rispetto alla qualità del conio, sono stati rilevati diversi altri punti dai quali si evince la falsità della  
Moneta e che per ragioni di opportunità è bene rimangano riservati. 
 
 
CONCLUSIONI 

 

La moneta in esame è stata prodotta con materie prime e procedimenti di conio diversi da 
quelli in uso per i corrispondenti originali. Ogni accertamento tecnico esperito può far affermare 
con certezza che la moneta in esame è FALSA in quanto CONTRAFFATTA. 

Si tratta di una riproduzione fedele di un originale, assolutamente idonea ad ingannare la 
generalità delle persone. 

 
                        

                                                       

                                                 Relazione e composizione grafica                                                                                                

        Ivano LEO   

 

   

 

    

PARTICOLARE TAGLIO CORONA 

ORIGINALE GENUINA COME DA REPERTO 
 

 

 

 

Roma 18/04/2017 

✓ x 
 

X 

Il Taglio della Corona nell’originale è caratterizzato dalla incisione di Sei stelle a 5 punte e sei 2 
in incuso su sfondo rigato. Il carattere “2” è orientato alternativamente dal basso in alto e 
viceversa.  
La bassa qualità della lega metallica del reperto, si appalesa con gli effetti dell’usura. 
 


